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Prüfparameter & Versuchsaufbau
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Reibprofil linear reziprokes Gleiten

Gegenkörper WC-Co (ø 6mm)

Last 120 N

Gleitgeschwindigkeit 0,03 m/s

Hub 10 mm

Distanz 10 m, 100 m 

Schmiermittel Trockenverschleiß

Gegenkörper

Verschleißspur

Probe

Verschleißspurbreite

Hub

Ą Extreme Verschleißbeanspruchungen! 

VS: Verbindungsschicht

Substrat

(1.2379)

Nitrierschicht

(Diffusionsschicht)

Hartstoffschicht

Ăblack layerñ aus VS

PN1-H 10 µm PN0-H
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Verschleißkoeffizienten

in [mm3/Nm]

AZ-H 9,6 x 10-5

PN0-H 0

PN1-H 0

PN1-1-H 1,7 x 10-6

PN1-8-H 2,9 x 10-6

ü PN ohne VS (HªrteŹ, St¿tzwirkungŹ)

ohne Schichtversagen

ü PN mit VS ĄAusbildung Ăblack layerñ

auch ohne Schichtversagen

ü Abtrag von OF vor PVD-Prozess 

(1 µm, 8 µm) ĄOberflªchenrauheit ŹŹ

Schichtversagen zu Versuchsbeginn

PN1-H

PN1-8-H
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Prüfparameter & Versuchsaufbau
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Reibprofil unidirektionale Rotation

Gegenkörper (1) Al2O3 (ø 6mm)

Last (2) 30 N

Gleitgeschwindigkeit 0,03 m/s

Rotationsradius 5 mm

Elektrolyt (3) 1,0 Ma.-% NaCl

Ref. Elektrode (4) Ag / AgCl ges.

Gegenelektrode (5) Pt-Netz

(2)

(4) (5)

(1)(3)

AE

RE
GE

Potentiostat

Probe

Schematische Darstellung des Tribo-Korrosionsprüfstandes
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Ergebnisse

(1) Elektrolyt zeigt 

Schmierwirkung

(2) Abrasion der 

Hartstoffschicht

(3) ungeschütztes 

Stahlsubstrat
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Zeit (s)

(3)

(3)

(2) Partikel

Tribologische 

Beanspruchung

Tribo-korrosive 

Beanspruchung

ohne 

Nitriervorbehandlung

mit 

Nitriervorbehandlung

I II

III IV

III

IV III

AZ+H

(2)

PN+H

Modellvorstellung zur tribologischen

und tribo-korrosiven Degradation 


